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HAIN

NATURBODEN

Verlege- und Pflegeanweisung
far geolte HAIN Landhausdielen

VORBEREITUNG

Vor dem Offnen miissen sich die Pakete solange
akklimatisieren, bis sie sichderRaumtemperatur
angepasst haben. Lagern Sie diese dazu unge-
offnet und flach auf dem Boden liegend ca. 48
Stunden (im Winter 3 - 4 Tage) in der Mitte des
Raumes, in dem Sie verlegen wollen. Lagern Sie
die Pakete nicht vor feuchten oder frisch tape-
zierten Wanden. Bevor Sie den Boden verlegen,
mussen AuBentlren und Fenster eingebaut und
alleMaler-und Lackiererarbeitenabgeschlossen
sein. Die Raumtemperatur sollte ca. 20° C betra-
gen (mindestens 15° C), die relative Luftfeuch-
tigkeit ca. 30 - 65 Prozent. Bei der Verlegung auf
einer FuBbodenheizung darf die Oberflachen-
temperatur 29°C nicht Uberschreiten. Hier
empfehlen wir auBerdem die vollflachige Ver-
klebung des Bodens.

HAIN Parkettboden bestehen vor allem
aus Holz. Holz als natirlicher Rohstoff be-
sitzt Eigenschaften, die auch in einem Holz-
boden unverandert vorliegen. So konnen
Sonneneinstrahlung  oder auch intensi-
ves, kinstliches Licht die Farbe verdndern.
Weiterhin besitzt Holz hygroskopische Eigen-
schaften. Es kann Feuchtigkeit aufnehmen (und
abgeben) und reagiert dabei mit Quellen (und
Schwinden). Ist die relative Luftfeuchtigkeit
im Raum beispielsweise sehr niedrig und der
Parkettbodenschwindet,sokanndieszuleichten
Rissenin der Deckschicht, Fugenbildungen, Ver-
formungen, Knarrgerduschen usw. fiihren. Diese
ErscheinungsbilderbewegensichimRahmender
holztypischen Eigenschaften und stellen daher
keinen Mangel am Produkt dar.

Prifen Sie die Dielen vor dem Verlegen und bei
Tageslicht auf erkennbare Fehler oder Schaden

sowie auf Farbe und Struktur. Sortieren Sie die
Dielen vor der Verlegung so, dass Sie das spater
gewlinschte Farb- und Strukturbild des Bodens
erhalten. Bereits verlegte Ware ist von Rekla-
mationsanspriichen ausgeschlossen!

Die Verlegeuntergriinde mussen entsprechend
den allgemein anerkannten Regeln der Technik
unter Beachtung der VOB, Teil C, DIN 18356
"Parkettarbeiten bzw. DIN 18365 ”Boden-
belagarbeiten“ als verlegereif gelten. Sie mis-
sen also trocken, eben, fest und sauber sein.
Untergrundunebenheiten von drei oder mehr
Millimetern pro Erstmeter und zwei oder mehr
Millimetern je weiteren laufenden Meter mis-
sen gemaB DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4, ausge-
glichen werden. Wir empfehlen das technische
Hinweisblatt 02 des Zentralverbandes fiir Par-
kett und FuBbodentechnik und des BEB.

Zementestriche dirfen nach der CM-Metho-
de eine Restfeuchte von maximal 2 CM-% (bei
FuBbodenheizung 1,8 CM-%), Calciumsulfatest-
riche maximal 0,5 CM-% (bei FuBbodenheizung
0,3 CM-%) haben. Die Grenzwerte bei Durch-
fihrung der KRL-Methode betragen 80% rela-
tive Feuchtigkeit flir unbeheizte Estriche und
75% relative Feuchtigkeit fir beheizte Estriche
(TKB-Merkblatt 18; EN 17668). Fiir die Verle-
gung auf FuBbodenheizung/ FuBbodenheizung
mit Kihlfunktion erhalten Sie separate Merk-
blatter.

Bei nicht unterkellerten Rdumen muss, nach
den gultigen Bedingungen des Hochbaus, bau-
seits die Bodenplatte gegen Feuchtigkeit aus
dem Erdreich gemaB DIN 18195 abgesperrt
sein, um Feuchteschéden zu vermeiden.

SCHWIMMENDE VERLEGUNG

(Ausnahme: Fino-Parkettstdbe und Parkett-
bdden mit 12mm Starke muissen vollflachig
verklebt werden)

Bendtigte Werkzeuge/Zubehor:

Hammer, Sége, Schlagleiste, Zugeisen, WeiB-
leim D3, Abstandskeile, HAIN - Ddmmunterlage
mit Dampfbremse

Auf allen mineralischen Untergriinden (mit
Ausnahme von Gussasphalt-Estrich) set-
zen Sie die Dammunterlage mit integrierter
Dampfbremse bei der schwimmenden Ver-
legung ein. Die StoBe sind mit dem entspre-
chenden Klebeband miteinander zu verkleben.
Ist lhre Verlegeflache langer oder breiter als
10 Meter, ist eine Bewegungsfuge zwingend
notwendig. Diese decken Sie mit einem Uber-
gangsprofil ab. Wichtig sind diese Fugen auch
zwischen zwei aneinanderliegenden Raumen,
in  Tlrdurchgéngen, offenen Durchgéngen
und verwinkelten R&umen. Verwenden Sie
unbedingt ein Anpassungs- und Abschluss-
profil fiir saubere Uberginge bei angrenzen-
den, niedrigeren Flachen bzw. Bodenbelédgen
oder Abschlisse vor hdheren, angrenzenden
Schwellen, Kacheln, Fliesen oder Ahnlichem.
Treppenstufen schlieBen Sie mit einem Trep-
penkantenprofil ab.

Montieren Sie zundchst alle notwendigen Un-
terprofile fir Schienensysteme, bevor Sie die
Dammunterlage verlegen. Diese schneiden Sie
passend, von Wand zu Wand zu, und verkleben
die StoBe miteinander. Bei anderen, gleichwerti-
gen Dammunterlagen als der von HAIN ist unter
Umsténden anders zu verfahren.

Offnen Sie die ersten Pakete und kontrollieren
Sie die Dielen auf erkennbare Fehler. Die Ver-
legung sollte immer aus mehreren Paketen ge-
mischt erfolgen.

Beachten Sie einen Abstand von ca. 15mm zu

allen festen Bauteilen, wie zum Beispiel Wande,
Heizkdrperrohre und Séulen, der mit Hilfe von
Abstandskeilen gut eingehalten werden kann
und passen Sie gegebenenfalls die Dielen der
Wandkontur an. Die Verlegung beginnt in der
rechten Raumecke, sodass sich die kopfseitige
Feder der vor Ihnen liegenden Diele am linken
Ende befindet.

Nehmen Sie die erste Reihe wieder auseinander
und geben dielenweise Leim in die kopfseitige
Nut an. Legen Sie Diele fiir Diele ineinander und
achten auf eine geschlossene Fuge. Hier kdn-
nen die Schlagleiste und der Hammer zur Hilfe
genommen werden, um die Dielen mit dosier-
ten Schldgen zusammenzutreiben. Uberschiis-
siger Leim ist umgehend mit einem feuchten
Tuch von der Oberflache zu entfernen. Fixie-
ren Sie die erste Reihe mit Keilen, sodass zum
einen der Wandabstand eingehalten wird und
zum anderen die Dielen sich bei der weiteren
Verlegung nicht bewegen kdnnen.

Den Abschnitt von der letzten Diele einer Reihe
kénnen Sie als Anfang wiederverwenden, wenn
der Versatz zwischen den Kopffugen mindes-
tens 40cm betrégt. Bei der zweiten und allen
nachfolgenden Reihen geben Sie den Leim in
der langsseitigen und kopfseitigen Nut an. Die
letzte Reihe muss léngsseitig gegebenenfalls
der Wandkontur angepasst werden, damit eine
Bewegungsfuge von ca. 15mm vorliegt. Aus-
sparungen bei Heizkdrperrohren 0.3. sind eben-
falls unter Berlicksichtigung einer ausreichend
dimensionierten Bewegungsfuge herzustellen.
Diese kdnnen spater mit geeigneten Mitteln
(z.B. Heizkdrperrosetten) abgedeckt, jedoch
nicht ausgefiillt, werden.

Wenn der Leim vollstdndig abgebunden hat,
konnen die Keile entfernt und die FuBleisten
montiert werden.

VOLLFLACHIGE VERKLEBUNG

Bendtigte Werkzeuge:

Hammer, Séage, Schlagleiste, Zugeisen, Abstands
keile, Klebstoff, Zahnspachtel, Reinigungstiicher
HAIN Elastic: Primus, Ambiente

HAIN Elastic schubfest: Viale, Castello

Die Verlegung erfolgt nach dem gleichen Ablauf
wie bei der schwimmenden Verlegung, mit der
Ausnahme, dass kein WeiBleim zur Verbindung
der Dielen untereinander eingesetzt werden
muss. Wir empfehlen allerdings die sogenannte
H-Verleimung, bei der die Dielen im kopfseitigen
Bereich miteinander verleimt werden. Dazu wird
in der kopfseitigen Nut sowie auf einer Lange von
10cm an den vier Léngsseiten der beiden auf-
einandertreffenden Dielen WeiBleim angegeben.

Bei der vollflachigen Verklebung wird jede Diele
einzeln in das frische Klebebett abgelegt. An-
schlieBend gut andriicken, sodass moglichst
eine vollflachige Benetzung der Dielenriickseite
erfolgt. Achten Sie darauf, dass kein Klebstoff in
die Nut gedriickt wird, da sonst unter Umstanden
Nut und Feder nicht vollsténdig ineinandergrei-
fen kénnen. Zur Vermeidung von Hohlstellen kdn-
nen die Dielen zuséatzlich mit einem geeigneten
Material beschwert werden. Bitte beachten Sie
die Hinweise zur Anwendung des Klebstoffs (ins-
besondere den zu verwendenden Zahnspachtel
und die Einlegezeit). Entfernen Sie frischen Kleb-
stoff auf der Oberfliche umgehend mit einem
geeigneten Reinigungstuch. Wenn der Klebstoff
vollstandig abgebunden hat, kénnen die Keile
entfernt und die FuBleisten montiert werden.

Werterhaltung

Um den Boden vor Schmutz zu schiitzen, muss
im Eingangsbereich immer eine genligend groBe
Sauberlaufzone (z. B. FuBmatte) vorhanden sein.

Verwenden Sie keine gummibeschichteten
Matten, da ein langerer Kontakt zu bleibenden
Verfarbungen fiihren kann. Weiterhin sind Stuhl-
und Méobelbeine mit Filzgleitern zu versehen;
Birostlihle, Rollcontainer usw. mit Lenkrollen
missen mit einer weichen, normgerechten Lauf-
flache (Typ W) ausgeriistet sein. Wir empfehlen
in diesen stark beanspruchten Bereichen den
Boden durch entsprechende Bodenschutzmatten
(z. B. Polycarbonatmatten) zu schiitzen.

Eine Raumtemperaturvonca. 18 - 22° Cund eine
relative Luftfeuchtigkeit von ca. 30 - 65 Prozent
tragen zu lhrem persénlichen Wohlbehagen bei
und sind die Basis fiir ein gesundes Raumklima.
Mit einem solchen Raumklima verhelfen Sie auch
Ihrem HAIN-Naturboden, der wie jeder Holzboden
auf die ihn umgebenden klimatischen Bedin-
gungen reagiert, zu optimalen Bedingungen.
Sollten Sie dauerhaft eine wesentlich geringere
Luftfeuchtigkeit als 30 Prozent in lhren Rdumen
feststellen, empfiehlt sich der Einsatz von Luft-
befeuchtern (Verdunster). So vermeiden Sie eine
extreme Austrocknung lhres HAIN-Naturbodens.
fidbox®

Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen
kénnen Langlebigkeit und Wertstabilitat eines
Bodens beeinflussen. Wir empfehlen daher die
Verwendung einer fidbox® (Messgerat der Fa.
floorprotector), mit der Langzeitdatenaufzeich-
nungen fir Temperatur (°C) und relative Luft-
feuchtigkeit (%) in unmittelbarer Nahe des Bodens
erstellt und Uber ein Lesegerdt ausgelesen
werden kénnen. Sollte es zu einem Schadens-
fall kommen, kann mithilfe der Ergebnisse eine
rasche Aufklarung erfolgen und so langwierige
Ursachenforschung vermieden werden. Weitere
Informationen erhalten Sie bei HAIN.

REINIGUNG UND PFLEGE

Bauschlussreinigung

Nach der Verlegung sollte der Boden griindlich
vom Staub befreit werden und mit der HAIN Spe-
zialseife im Mischungsverhéltnis 1:100 gereinigt
werden. Nutzen Sie dazu ein nicht-flusendes
Wischtuch, welches in der Reinigungslésung
eingetaucht und gut ausgewrungen wird (nebel-
feuchte Reinigung).

Unterhaltsreinigung

Zur Beseitigung der taglichen Verschmutzungen
ist trockenes Saugen bzw. Fegen ausreichend.
Bei Bedarf kann eine nebelfeuchte Reinigung mit
der HAIN Spezialseife im Mischungsverhaltnis
1:100 angewendet werden.

Erstpflege

Nach der Bauschlussreinigung empfehlen wir
eine Erstpflege des neuverlegten Bodens. In
starker strapazierten (wie z.B. Flure, Kichen,
Esszimmer, offene Wohnbereiche mit direktem
Ausgang) und gewerblichen Bereichen ist grund-
satzlich im Anschluss eine Einpflege mit HAIN
Pflegebalsam erforderlich. Das HAIN Pflege-
balsam wird mit einer Spriihflasche dinn und
gleichmaBig auf den Boden aufgetragen und
mit einer Einscheibenmaschine und untergeleg-
tem weiBen Pad verteilt. Nehmen Sie solange
mit dem Pad den Uberschuss von der Fléche,
bis sich die Oberflache trocken anflihlt und ein
gleichmaBiger Glanzgrad vorliegt.

Auffrischungspflege

Ihr gedlter Boden sollte mindestens einmal
jahrlich mit HAIN Pflegebalsam nachgepflegt
werden. Gehen Sie genauso vor wie bei der
Erstpflege. Bei starkeren Verschmutzungen und
hartnackigen Flecken kénnen vorab die Reini-
gungsmittel aus dem HAIN Reparatur-Set zur
Beseitigung genutzt werden.

Garantie gemaB der HAIN-
Garantiebedingungen unter www.hain.de
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Allgemeine Hinweise zur Reinigung und
Pflege

HAIN-Naturbdden nie Uber ladngere Zeit feucht
oder gar nass belassen. Bei der Reinigung ist des-
halb stets darauf zu achten, dass nach Moglich-
keit trocken (mit Mopp, Haarbesen, Staubsauger)
oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen
nicht-flusenden Tiichern) gewischt wird und
keine ”Pfltzen“ auf dem Boden verbleiben.
Dampfreiniger eignen sich nicht fiir die Boden-
pflege. Verwenden Sie keine Scheuermilch oder
Scheuerpulver, da diese Mittel die Oberflache
des Bodens angreifen kénnen.

Chemikalien aller Art, wie Losemittel, Wund- und
Hautdesinfektionsmittel, Haarfarbemittel, Fette,
Nagellackentferner, Aceton, Filzstifttinte oder
Kugelschreiber etc. kénnen bleibende Flecken
verursachen.

Beachten Sie stets die Hinweise zur Verarbeitung
der Reinigungs- und Pflegeprodukte.
Demontage

Folgende Werkzeuge/Hilfsmittel werden zur
Demontage des verklebten Parkettbodens be-
notigt: Arbeitshandschuhe, Atemschutzmaske,
Schutzbrille, Hammer,  Nagel-/Brecheisen,
Schaber, Spachtel. Alternativ: Spezialmaschine
zur Bodenbelagsentfernung und Untergrundvor-
bereitung (z. B. Parkett-Stripper). Wir empfehlen,
die Entfernung von einem Fachbetrieb durchfiih-
ren zu lassen.

Entsorgung

Reststiicke im Hausmiill entsorgbar. GroBmen-
gen entsprechendkommunaler Bestimmungen
entsorgen (z. B. Abgabe in Wertstoffhofen). Eine
energetische Verwertung in zugelassenen Anla-
gen wird empfohlen.
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