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HAIN

NATURBODEN

HAIN-PARKETTBODEN AUF BEHEIZTEN
WARMWASSER-FUSSBODENKONSTRUKTIONEN

Das gesamte HAIN-Parkett-Sortiment mit Ausnahme der CASTELLO-
Landhausdielen ist zur Verlegung auf kontrollierter Warmwasser-
FuBbodenheizung geeignet. Wir empfehlen, die Parkettboden
vollflachig zu verkleben.

Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweise:

Die Kollektionen VIALE, AMBIENTE und PRIMUS haben einen
Warmedurchlasswiderstand von 0,11 m2K/W bei einer
Produktstérke von 15 mm (0,09 m2K/W bei 12 mm, inkl. FINO).

Die FuBbodenheizung kann durch die natirliche FuBwarme des
Bodens auch in Ubergangszeiten im Vergleich zu Keramikbdden eher
abgeschaltet werden. Eine gleichmaBige Oberflachentemperatur wird
bei HAIN-Parkettbdden auf FuBbodenheizung ebenfalls erreicht. Alle
Holzarten sind zur Verlegung auf Warmwasser-FuBbodenheizung
geeignet. Aufgrund des naturbedingten starken Quell- und Schwind-
verhaltens der Holzer kann es zu Fugenbildungen kommen. Die
Bdden diirfen nicht mit Abdeckungen, wie z. B. Teppichbdden,
Laufern, Matten oder sonstigen Auflagen abgedeckt werden, da
diese einen Hitzestau verursachen konnen. Bodenbelage dieser Art
reagieren mit Verformungen und Fugenbildung.

Vorbereitende MaBnahmen

Jeder flachenbeheizte Raum setzt nutzungsbedingte Planung und
Koordination im Hinblick auf das Heizsystem, den Estrich und

die verschiedenen Nutzungsbeldge voraus, um eine optimale und
schadensfreie Funktionsfahigkeit auf Dauer zu gewéhrleisten.
Innerhalb der Ausfiihrung solcher speziellen FuBbodenkonstruktio-
nen sind fach- und normgerechte Leistungen von entsprechender
Wichtigkeit. Lieferungen und VerarbeitungsmaBnahmen miissen den
allgemein anerkannten Regeln der Technik, den vorliegenden
Merkblattern des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes
sowie den Montage- und Verlegerichtlinien der jeweiligen Systemge-
ber und Herstellerfirmen entsprechen.

Estrich - Feuchtepriifung - Verlegereife

Nach Herstellung und entsprechender Liegezeit kann der Estrich
anschlieBend beheizt werden. Eine ausreichende Trocknung bis

zur Verlegereife ist fiir die durchzufiihrenden Vorbereitungs- und
VerlegemaBnahmen von HAIN-Parkett uneingeschrankte Vorausset-
zung und daher von entscheidender Bedeutung. Hieraus ergibt sich,
dass die Trocknung eines Heizestrichs mittels Auf- und Abheizen mit
Heizpause vor Verlegung erfolgen muss. Mineralische Untergriinde /
Baustellenestriche diirfen nach der CM-Methode eine Restfeuchte
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von maximal 2 CM-% (bei FuBbodenheizung 1,8 CM-%), Anhydrit-Est-

riche maximal 0,5 CM-% (bei FuBbodenheizung 0,3 CM-%) haben. Die
Grenzwerte bei Durchfiihrung der KRL-Methode betragen 80 % relati-
ve Feuchtigkeit fir unbeheizte Estriche und 75 % relative Feuchtigkeit
fiir beheizte Estriche (TKB-Merkblatt 18; DIN EN 17668).

Besondere MaBnahmen:

(Auf- und Abheizen)

Der Auftraggeber hat folgende Einzelheiten zu beachten bzw. von

zustandiger Stelle durchfiihren zu lassen:

< Der Estrich mit einer FuBbodenheizung muss gemaB seinem
spezifischen Datenblatt nach seiner jeweiligen Liegezeit
aufgeheizt werden.

< Beim Aufheizen ist die Vorlauftemperatur téglich zu erh6hen, bis
zur Erreichung der vollen (maximalen) Heizleistung.

< Der Ablauf der AufheizmaBnahme und die Heizpause hat geméaf
MaBnahmenprotokoll zu erfolgen.

< Der Zeitplan beinhaltet das Minimum an Aufheizen, jeder weitere
Tag ist von Vorteil und bringt zuséatzliche Sicherheit.

<« Das HAIN-Parkett ist gemaB DIN 18356, 18365 und 18367 bei
einer Estrich-Oberflachentemperatur von mindestens 15°C und
einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 bis max. 65 % zu verlegen.

< Nach Verlegung der Boden (Fertigstellung) muss das vorgenannte
Klima eine Woche lang (Abbinde- und Aushartezeit von
Klebstoffen und anderen eingebauten Werkstoffschichtlagen)
gewahrleistet sein.

< Die maximale Oberflaichentemperatur von 29°C darf nach dem
Verlegen des HAIN-Parkett nicht Giberschritten werden.

Wichtig: Die vorgenannten Punkte missen durch Fachbetriebe
(Architekt, Heizungsbauer usw.) nach den jeweiligen Vorschriften
durchgefiihrt bzw. bestatigt werden.

fidbox®

Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen kénnen Langlebig-
keit und Wertstabilitét eines Bodens beeinflussen. Wir empfehlen
daher die Verwendung einer fidbox® (Messgerat der Fa. floorpro-
tector), mit der Langzeitdatenaufzeichnungen fiir Temperatur ( °C)
und relative Luftfeuchtigkeit (%) in unmittelbarer Ndhe des Bodens
erstellt und Uber ein Lesegerat ausgelesen werden kdnnen. Sollte
es zu einem Schadensfall kommen, kann mithilfe der Ergebnisse
eine rasche Aufklarung erfolgen und so langwierige Ursachenfor-
schung vermieden werden.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
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